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 الكاشي

• هو المادة الخرسانٌة التً تعمل لتغطٌة الارضٌات والتً لها 
والدوام واعطاء سطح مستوي صالح للاستعمال  التاكلمقاومة 

ٌصنع الكاشً من كبس . ومقبول فنٌا وهو من نوع مسبق الصب 
مواد خرسانٌة فً قوالب حدٌدٌة بحجم ثابت وتكون عادة ملونة 

ٌتكون الكاشً من مواد ضعٌفة فً الظهر واخرى قوٌة . الوجه 
وذلك  المنشاءاتان الكاشً ٌستعمل فً تطبٌق اكثر . فً الوجه 

لملائمته للاستعمال فً هذه الابنٌة من الناحٌة المناخٌة والمقاومة 
والكلفة رغم انه ثقٌل نسبٌا فً الابنٌة الهٌكلٌة ذات الطوابق 

المتعددة عندما ٌقارن وزنا بالبلاط المصنوع كٌمٌاوٌا ذو الاصل 
لقد استعمل مع بداٌة ورود . المطاطً او البلاستٌكً او الاسفلتً 

الاسمنت للعراق واستعماله فً الاغراض البنائٌة فقد بدء اول 
. 1920معمل ٌنتج الكاشً للتطبٌق فً حوالً سنة   

 



•  المحٌطهمستعملة بكثره فً البلدان ( الكاشً)ان هذه المادة 

فً حوض البحر الابٌض التوسط وبلدان اخرى بسبب 

ممٌزات الكاشً المتطابقة مع طبٌعة الاستعمال والمقاومة 

ومقاومة التغٌرات الجوٌة والكلفة وتوفر المواد الاولٌة 

ونادرا ٌستعمل الخشب والمواد البلاستكٌة . وسهولة الصنع 

او السٌرامٌك او الكاشً الفخاري رغم ان لكل من هذه 

الانواع بعض الممٌزات التً قد تكون فً بعض الاحوال اهم 

. السمنتًمن الممٌزات المتوفرة فً الكاشً   

 



 بعض المصطلحاث الُاجب معرفتٍا 
 

الخارجٌة  الجههالصقٌل الذي ٌوضع فً  الكاشٌةهو سطح  -:الوجه  -1•
 .وٌكون معرضا للاستعمال 

والتً ٌكون  الكاشٌهوهً الطبقة الملونة والقوٌة من  -:القشرة  -2•
وتعمل من مواد خرسانٌة ناعمة وملونة وقد تخلط مع . اعلاها الوجه 

وتعمل بنسبة اسمنت عالٌة وتكون  الموزاٌكحجارة رخامٌة فً حالة 
 .ملم 8_3عادة بسمك متغٌر 

وٌعمل عادة من مواد  الكاشٌةهو القسم الاسفل او الخلفً من  -:الظهر-3•
 .خرسانٌة خشنة وناعمه وبنسبة سمنت واطئة 

العمودٌة على الوجه  الكاشٌةوهً سطوح  -:الجانب او الجوانب-4•
 . الكاشٌةوالظهر والتً عرضها ٌعٌن سمك 

 .وهً محل التقاء الوجه مع الجوانب  -:الحافة العلٌا-5•
 .وهً محل التقاء مستوى الظهر مع الجوانب  -:الحافة السفلى-6•
 



.اوُاع الكاشي   
 

 وهو على عدة انواع اهمها التالً 0: الصادهالكاشً  \اولا•
وهو نوع الكاشً الذي ٌستعمل فٌه اللون مع الاسمنت والرمل فً القشرة وٌعمل -:كاشً صاده  -1•

 .بطرٌقة الرج والكبس بدون انهاء اخر وهو على عدة انواع
من ملون واحد وبزخرفه ثابتة فً الوجه ٌعمل بوضع قالب النقش  باكثروهو كاشً صاده  -:كاشً نقش -ا•

بقالب الصب وهو زخرفة من الحدٌد بسمك اكثر بقلٌل من سمك القشرة وبقدر حجم القالب له ماسكة تسهل 
 .شربت بالوان النموذج فً محلاتها من هذه الزخرفة  ٌصب.منهوضعه فً القالب واخراجه 

وهو كاشً صاده ٌعمل بلون واحد وغالبا اللون الرصاصً بنفس لون السمنت وهو -:طرطواركاشً -ب•
سم وٌقسم الى ثلاثة او اربع 2,5*20*20 بابعادٌعمل  طولٌاوعرضٌامشرح الوجه طولٌا او عرضٌا او 

 .والمداخل المماشًتقاسٌم وٌستعمل فً المناطق التً فٌها احتملا فً الانزلاق كما ٌستعمل فً 
وهو كاشً صاده ٌستعمل فٌه اكثر من لون واحد بشكل غٌر منتظم وذلك بصب اللونٌن 0:كاشً مشجر -ج•

 .بشكل متداخل فً القالب ورجه بالشكل الاعتٌادي فٌظهر بعد الصنع مشجر او ما ٌقارب الرخام المشجر 
بل ٌستعمل  موزائٌكوهو النوع الذي ٌتكون وجهه من لون واحد وبدون حجارة -:كاشً صاده اعتٌادي•

السمنت واللون والرمل الناعم الابٌض او الاسود وٌعمل بالوان مختلفة ونادرا الاخضر والازرق اللذان لا 
 .ٌقاومان الحرارة العالٌة وضوء الشمس اذ سرعان ما ٌبهت اللون وٌتحول الى اللون الرصاصً تدرٌجٌا

 



َيقسم الى عدة اوُاع اٌمٍا  المُزائيكالكاشي \ثاويا

.ٌي  
وهو الكاشً الذي ٌستعمل فٌه اللون  -:الاعتٌادي موزائٌككاشً -1• 

والسمنت والرمل مع حجاره رخامٌة او كلسٌة بحجوم ومقاٌس تحدد مسبقا 
ثم ٌجلى  الاهتزازوالكبسبتصمٌم معٌن فً القشرة وٌعمل بطرٌقة الرج او 

 .وٌصلح وٌصقل قبل وضعه فً مكانة فً البناء 
ٌحوي على قطع كبٌره  موزائٌكوهو كاشً  -:مطعم  موزائٌككاشً  -2•

سم من الرخام تغطً جزء كبٌرا من سطح الكاشً تصف 4نسبٌا ٌزٌد عن 
على قاعدة القالب اولا ثم ٌصب شربت القشرة وٌكون السمك غالبا بٌن 

 .سم 5_4
ٌكون فٌه شربت القشرة  موزائٌكوهوكاشً 0:مشجر  موزائٌككاشً -3•

اكثر من لون واحد توضع الالوان بدون تنظٌم معٌن وعلى شكل مقارب من 
تشجٌر الرخام ٌضاف مع هذه الالوان حجارة مكسره بالوان وحجوم مصممة 

 .الاعتٌادي الموزائٌكوٌعمل بحجوم مطابقة للكاشً 
 



المستعملت في  الحجاريٌَي -: المُزائيكحجارة -

َاغلب ما  المُزائيكخليط القشرة في َجً كاشي 

.تكُن مه اصل رخامي   
وهً عبارة عن المسافة العمودٌة للحافة بالنسبة لوضع -: الكاشٌةسمك -• 

 .الاعتٌادي  الكاشٌة
وهً عملٌة وضع الكاشً فً احواض ماء او غرف رطبة -:عملٌة الاسقاء -•

 .وذلك لغرض اكمال تفاعل الاسمنت % 90لا تقل رطوبتها النسبٌة عن 
•  الموزائٌكوهً عملٌة ازالة قسما من القشرة فً الكاشً  0: الجلىعملٌة -

باستعمال  وذالكملم بعد صبها وكبسها وتصلبها 3_1وبمقدار متغٌر بٌن 
متر وذلك بمساعدة الرمل 3صفائح فولاذٌة دوارة والدائرٌة الشكل بقطر 

مقلوبه على وجهها الذي ٌلامس الصفٌحة وعندما تدور  الكاشٌةتوضع .
ٌصب الرمل والماء فً وسط الصفٌحة فٌندفع من الداخل تحت  الصفٌحه

 الكاشً نحو الخارج بسبب الاندفاع اللامركزي مما ٌسبب تاك لوحه الكاشً 



وتستعمم ,وهي عمهيت تعديم انىجه وصقهت وانهائه بدرجت مقبىنت نلاستعمال  0:عمهيت انصقم  -

انمعانج في عمهيت  انكاشيتاندوارة تىجه عهى وجه  انكاربىرندونذنك اقزاص او كتم من صخىر 

.انىجه انمطهىب فنيا من اننعىمت  نتعطيتانتصهيح وبمساعدة انماء   
 

هً عملٌة وضع معجون سمنتً بنفس لون 0:عملٌة التصلٌح -•
الكاشً بعد جلٌه لملًء الفراغات والفجوات والشقوق التً تظهر بعد 

 .عملٌة الجلً ونستعمل فٌه نسبة سمنت عالٌة 

قٌاسٌة ثابتة مربعة او مستطٌلة  بابعادٌصنع الكاشً -:ابعاد الكاشً •
اكبر  بابعادسم ونادرا ما ٌصنع 15,20,25,30,35,40والابعاد هً 

من ذلك وذلك لصعوبة كبسه ورفعه وجلٌه ونقله والوقت اللازم لصنعه 
عن كبر حجمه وصعوبة تطبٌقه كما ان سمك الكاشً  المسببهوكلفته 

 الكاشٌةسم وٌتوقف ذلك على حجم 5_2غالبا ما ٌكون متغٌرا بٌن 
المطلوب صنعها او لا اذ انه كلما زاد الحجم ٌزٌد السمك وثانٌا على 

 فً الكاشً المستعمله الموزائٌكحجم حجارة 

 



-:تلاحظ في الابعاد َالقياساث الىقاط التاليت   
 

ٌجب ان تكون الزواٌا الاربعة قائمه ودقٌقه فً قٌاساتها  -1•
 الدرجهمن  0,1_ +فً ضمن حدود 

الواحدة متساوٌة الاضلاع ودقٌقه  الكاشٌةٌجب ان تكون -2•

 ,ملم 5_1وفً ضمن حدود  المقررهحسب الابعاد 

 



: صفاث الكاشي الجيد -  
 

 فً النقاط التالٌة  الممٌزهان صفات الكاشً الجٌد هً •
 .ان لا ٌكون فً الوجه اي تشقق شعري او حفر اثر فقاعات هوائٌة دقٌقه-1•
مجلٌا بحٌث لا تظهر علٌه اثار الخدوش والتً تكون مسببه عن  الموزائٌكٌجب ان ٌكون وجه الكاشً -2•

من مركز  الكاشٌةالجلً وعلى شكل حفر او اقواس متوازٌة مع بعضها بقطر ثابت ٌتوقف غلى موقع 
 .الجلاٌة وسببه استعمال رمل خشن للجلً 

 .من وزنه % 11والجٌد عن % 15ساعه تنقع عن  24ان لا تزٌد نسبة الامتصاص فً مدة -3•
 الكاشٌةملم سمكا حول الجوانب السفلى من 2منخفض لا ٌزٌد عن  الخارجٌهان ٌكون فً حافات الظهر -4•

 .سم 1وبعرض لا ٌزٌد عن 
 .ان ٌكون الخلط متجانس بٌن مكونات الكاشً فً القشرة والظهر -5•
او الظهر عن مدة ساعتٌن  القشرهاو الخشنة لعمل  الناعمهخلط الماء مع السمنت والمواد  ٌتاخران لا -6•

 .فً حالة استعمال سمنت اعتٌادي  الفترهوٌجب اهمال المواد بعد هذه 
 . ماٌمكنان ٌستعمل دهن نباتً لدهن القالب وباقل -7•
بمختلف الحجوم متجانسه على وجه الخارجً وعمقا فً قسم القشرة وبشكل  الموزائٌكان تكون حجارة -8•

 .فً الكثافة والتوزٌع ومتدرجه حجما بٌن كل الكاشً المنتج لنفس الوجبة  متشابة
 .ٌجب ان تكون الحافات الخارجٌة للوجه حادة تماما ومستقٌمه وغٌر مثلمة  -9•
 



  المُزائيكالحساباث  َالىتائج التطبيق بالكاشي 
 

 (سمنت ابٌض,ماء ,رمل ,سمنت ,كاشً )المواد \اولا •
 ضائعات % 10من الكاشً مع النقل تضاف  2م1كلفة -1•
 سعر المتر المربع الواحد* 1,1=كلفة الكاشً •
 كغم0,75=ضائعات %5كغم تضاف 15 2م1لكل  المطلوبهالكمٌة .........السمنت -2•
 سعر الكٌلو غرام * 15,75=كلفة السمنت •
ضائعات %5تضاف الٌه  3م0,04= 2لكل م المطلوبهالكمٌة ........الرمل -3•

 3م0,002=
 سعر المتر المكعب الواحد*0,042=كلفة الرمل •
 2كلفة الماء لكل م -4•
  للشربتةسمنت ابٌض -5•
 مع الضائعات 2,5=2الكمٌة المطلوبة لكل م•
 غرام الكلٌوسعر *2,5=كلفة السمنت الابٌض•
 5+4+3+2+1=مجموع الكلف=كلفة المواد •
 



العمالت المطلُبت َتشمل خلفت )كلفت العمل\ثاويا

(عامل3,  
 1\اجرة خلفة عدد -1• 

 3\اجرة عامل عدد-2•
 4اجرة النقل عدد -3•
 تضاف اجور عدد ومستلزمات العمل-4•
 العمالهمجموع كلف = كلفة العمل •
 2م35= الانتاجٌه \ثالثا•
 (ثالثا \ثانٌا + )اولا = الكلفة •
 ادارٌة وارباح تحمٌلات% 25_% 20تضاف نسبة •
كرك )تشمل  الموزائٌكعدد ومستلزمات تنفٌذ اعمال تطبٌق الكاشً •

  كوسره,برمٌل ماء ,خٌط , جمجه,قبان ,طاسه , غربٌل,عربة ,
 (ماء صوندة,

 


