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 حأثٍش الحشائق ػلى الوببًً



 تاثير الحرائق على المنشآت الخرسانية

 

لاشك في أن الخرسانة المسلحة تتميز بمقاومتها الجيدة للحريق 
بالمقارنة بالصلب والخشب وكان هذا أحد أسباب انتشار استخدامها 

.كمادة إنشائية منذ اواخر القرن الماضي  
أهم جمعية ) NFPAوتصنف الجمعية الأمريكية للوقاية من الحريق 

المنشآت من ( علمية في مجال الحماية من الحريق على مستوى العالم
حيث مقاومتها للحريق إلى خمس فئات مرتبة تنازلياً من حيث 

الأفضلية، وتضع الهياكل الخرسانة المسلحة المترابطة في الفئة 
)الأولى  Class A) وتصفها بؤنها مقاومة للحريق  ، Fire Resistive 

وهذه الصفة لا تعني إنها لا تتؤثر بالحريق ولكن تعني أنها تستطيع 
مقاومة هذا التؤثير لمدة معينة، وذلك على اساس فرض بديهي وهو 

 أن تكون مصممة ومنفذة بطريقة سليمة



معرفة مدي التصدع وانخفاض المقاومة إذا تعرض المنشأ  -1

.الخرسانً للحرٌق فعلا  

تصمٌم الأعضاء الخرسانة لمقاوم الحرٌق لمدة معٌنة  -2

 ٌحددها الكود

ولكي رلك لا ٌؼًٌ أًهب لا حخصذع إرا حؼشضج لحشٌق ٌذوم ػذة سبػبث ولزا كبى 

هي الضشوسي هؼشفت حأثٍش دسجبث الحشاسة الوشحفؼت ػلً الخشسبًت وصلب 

 الخسلٍح بهذف



حؼخوذ دسجت هقبوهت الحشٌق لهٍبكل الوببًً ػلى 

 الىقج الزي ٌسخغشقه حشىٌه الوبدة

 

دقٌقة  300فً التشوه بعد  السٌلٌكاتتبدأ طوب السٌرامٌك أو طوب 

.من بدء الحرٌق  

.سم ، خلال ساعتٌن 25أرضٌات خرسانٌة ، ٌزٌد سمكها عن   

.دقٌقة لبدء تشوه الهٌاكل الخشبٌة المغلفة بالجبس 75مطلوب   

.سوف تمر ساعة قبل أن ٌبدأ الباب فً التشوه  

.دقٌقة 20الإنشاءات المعدنٌة تكفً لإشعال النار لمدة   

 



 حصشف الخشسبًت اثٌبء الحشٌق 

أثناء الحرٌق تبدأ الخرسانة فً التشقق حٌث ٌحدث تمدد فً الخرسانة و التً تعتمد على نوع وكمٌة 

الرمل المستخدم فً الخلطة الخرسانٌة وكذلك ٌعتمد على نوع الحصى ونسبة الاسمنت والماء فً 

وٌوجد عامل اخر قد ٌساعد على ظهور حالة التمدد فً الخرسانة معتمدة على . الخلطة الخرسانٌة

عامل عمر الخرسانة بعد انتهاء الحرٌق فٌحدث تساقط الخرسانة السطحٌة فً نصف الساعة الاولى 

من الحرٌق و تحدث انشطارات للطبقات السطحٌة الرفٌعة من الخرسانة خصوصا عندما تتعرض الى 

انشطار طبقة واحدة وراء الاخرى فٌطلق على هذا النوع  للاسطحدرجات حرارة مرتفعة فٌحدث 

.لتساقط للخرسانة السطحٌة بالتساقط الانشطاري عند احتواء الخرسانة على نسبة من الرطوبة  

وٌوجد نوع اخر وٌطلق علٌه بالتقشٌر ففً هذه العملٌة ٌحدث انفصال تدرٌجً للطبقات السطحٌة 

خاصة فً الاعمدة والجسور فً هٌكل المبنى والذي ٌحدث فٌها شروخا متوازٌة قد تساعد فً 

 حدوث انفصال تدرٌجً للطبقات السطحٌة فً الخرسانة



حٍث حخأثش هقبوهت الخشسبًت للضغظ ببلاسحفبع الشذٌذ 

لذسجت الحشاسة حٍث حفقذ جضء هي هقبوهخهب ػٌذهب حخؼذي 

دسجت هئىٌت ولكي الخصذع ٌبذأ  250-200دسجت الحشاسة 

دسجت هئىٌت ػٌذهب ٌبلغ الفبقذ فً 300هي دسجت حشاسة 

هي هقبوهت الضغظ للخشسبًت % 30الوقبوهت حىالً 

وحسخوش صٌبدة الفبقذ فى الوقبوهت هغ اسحفبع دسجت الحشاسة 

فً حبلت صٌبدة دسجت الحشاسة ػي % 70حٍث ٌصل إلى 

دسجت هئىٌت وحسخوش كزلك ػٌذ حبشٌذهب أثٌبء اطفبء 500

الحشٌق وإرا لن حضد الحشاسة الوؼشضت لهب الخشسبًت 

م فإًهب غبلبب هب حسخؼٍذ هؼظن هقبوهخهب هغ الىقج 300ػي  



 ػىاهل حأثٍش حذة الحشاسة 
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